Uloha:
Pomocky:
Tedria ulohy:

Overenie Hookovho zakona

Overte platnost Hookovho zakona

Stojan, zavazia, dizkové meradlo, gumové vlakno

Zmena tvaru pevného telesa sposobend ucinkom vonkajsich sil sa vola deformacia.
Deformaciu mozno rozdelit’ na pruznti a tvarnu.

Pruzna (_elasticka ) deformacia: Po odstraneni deformujuce;j sily sa teleso vrati do
povodného tvaru. Interakéné sily medzi Casticami brania vychylovaniu Castic

Z rovnovaznych poloh. V deformovanom telese vznikaju vntitorné sily pruznosti ( elastické
sily ), ktoré po odstraneni deformujtce;j sily vratia teleso do povodného tvaru.

Nepruzna ( plastickd ) deformdcia: Po odstraneni deformujticej sily deformacia nezmizne.
V krystalickej mriezke nastant nezvratné zmeny. Vznikne trvaléd ( zvySkova ) deformacia
telesa. Pri plastickej deformacii kovov sa uplatiiuji ¢iarové poruchy ( dislokacie )
krystalickej mriezky, ktoré sa pri deformacii pohybuju .

Pri pruznej deformacii plati Hookov zdkon, podl'a ktorého je normalové napitie priamo
umerné relativnemu predlzeniu o, = E¢
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Postup :

Krivka deformacie
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a — priklad elastickej latky b — priklad nepruznej latky ¢ — priklad krehkej latky
OA — pruzné deformadcia, o, — medza imernosti

AB — dopruZovanie, 6g — medza pruznosti

BC — oblast’ plastickej deformacie, ox — medza sklzu

op — Medza pevnosti

1. Zaveste gumové vldkno na stojan a zaznacte zaciato¢ny bod merania.

2. Prikladajte po jednom zavazia a vzdy namerajte dizku natiahnutia vldkna.

3. Postupujte rovnako, ale zavazia na jednom zvesujte a tak isto namerajte dizky
natiahnutého vldkna.

4. Nameran¢ hodnoty zapiste do tabul’ky.

5. Pomocou Al a sily F vypocitajte konstantu k.

6. Urobte zaver merania.




