
   Pozorovanie premeny skupenstva telies a kryštalických  

   a amorfných látok 

 

 Úloha: Pozorujte premeny skupenstva telies, kryštalických a amorfných látok 

 Pomôcky: Tiosíran sodný (Na2S2O3 . 5 H2O), širšia skúmavka s korkovou zátkou, 2 miešadlá, 2 

teplomery, ohrievač (prípadne plynový kahan), hodinky, milimetrový papier, porcelánová 

miska s tĺčikom 

 Teória úlohy: Kryštalické látky majú stálu teplotu topenia.  

  Kryštalické látky sú charakterizované pravidelným usporiadaním častíc (atómov, molekúl, 

iónov), z ktorých sa skladajú. Niekedy sa vyskytujú ako monokryštály ( kremeň, diamant, 

meď, olovo, rubín ....). Vnútri monokryštálu sú častice usporiadané tak, že isté rozloženie 

častíc sa periodicky opakuje v celom kryštáli. Vlastnosti monokryštálu sa menia podľa 

smeru vzhľadom na stavbu kryštálu  majú anizotropné vlastnosti (vlastnosti nie sú 

rovnaké vo všetkých smeroch). Väčšina kryštalických látok sa vyskytuje ako polykryštály, 

lebo sa skladajú z veľkého počtu drobných kryštálikov – zŕn s rozmermi od 10 m do 

niekoľkých milimetrov. Vnútri zŕn sú častice pravidelne usporiadané, no vzájomná poloha 

zŕn je náhodná. Medzi polykryštále patria napríklad všetky kovy používané v technickej 

praxi. Rozličná orientácia zŕn spôsobuje, že polykryštály sú zväčša izotropné ( majú vo 

všetkých smeroch rovnaké vlastnosti ). 

  Amorfné látky  V amorfnej látke okolo vybranej častice sú častice k nej najbližšie rozložené 

približne pravidelne, ale so zväčšujúcou sa vzdialenosťou sa táto pravidelnosť usporiadania 

častíc porušuje. Hovoríme, že štruktúra amorfných látok sa vyznačuje krátkodosahovým 

usporiadaním. Pri kryštalických látkach sa naopak usporiadanie častíc vyznačuje 

ďalekodosahovým usporiadaním. Amorfné látky, akými sú napr. sklo, jantár, živica, vosk, 

asfalt ...,sú zväčša izotropné. Keď izotropnú amorfnú látku napr. rozbijeme vzniknú kúsky 

nepravidelného tvaru. Lámavosť je teda vo všetkých smeroch rovnaká. Osobitnú skupinu 

amorfných látok tvoria polyméry. Medzi polyméry zaraďujeme napríklad kaučuk, celulózu, 

drevo, bavlnu, srsť, bielkoviny, celofán .... 

          

 Postup :  1. Kryštalickú látku (Na2S2O3 . 5 H2O), rozdrvíme v porcelánovej miske s tĺčikom na jemný 

prášok 

   



  2. Nádobu s vodou položíme na ohrievač. Rozdrvenú kryštalickú látku presypeme do 

skúmavky. Skúmavku pripevníme na stojan a ponoríme skúmavku do nádoby s vodou tak, 

aby bol celý objem rozdrvenej látky v skúmavke ponorený vo vode. Do skúmavky vložíme 

miešadlo a teplomer (obr. 1) 

  3. Ohrievačom zohrievame vodu v nádobe, a teda aj kryštalickú látku, ktorá je do nej 

ponorená 

  4. Počas zohrievania premiešavame kryštalickú látku, stopujeme čas a po každej minúte 

zapisujeme nameranú hodnotu látky do tabuľky 

5. Zohrievame až dovtedy, pokým sa celý objem kryštalickej látky neroztopí na kvapalinu. 

Potom varič vypneme a podobne meriame a zapisujeme namerané hodnoty do tabuľky až 

dovtedy, pokým kvapalná látka v skúmavke celkom neskryštalizuje. 

 

  


